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1.1.2 CAMPIONI:
1.1.3 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’:

1.2 REQUISITI GENERALI:
1.2.1 TRASPORTO E DEPOSITO:
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1.2.3 CONDIZIONI AMBIENTALI:
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2.4.1 IMPASTO

2.4.2 CONSISTENZA:

2.4.3 CARATTERISTICHE DI RESISTENZA:

2.4.4 CALCESTRUZZO LEGGERO NON STRUTTURALE:

2.5 MATERIALI PER STAGIONATURA:

2.6 RIEMPIMENTO GIUNTI:

2.7 FERRO DI ARMATURA:

2.7.1 RETI E TRALICCI DI ACCIAIO ELETTROSALDATI:

2.7.2 SALDATURE:

2.7.3 TOLLERANZE:

2.7.4 MARCHIATURA PER IDENTIFICAZIONE:

2.8 ADDITIVI:

2.8.1 ADDITIVI PER LA FORMAZIONE DI ARIA OCCLUSA:

2.8.2 ADDITIVI FLUIDIFICANTI:

2.8.3 ADDITIVI ACCELERANTI:

2.8.4 ALTRI ADDITIVI:

2.9 CASSEFORME:

2.9.1 PREPARAZIONE:

2.9.2 SUPERFICI DI CALCESTRUZZO A FACCIA VISTA O PITTURATE:

2.9.3 SUPERFICI DI CALCESTRUZZO NON IN VISTA:

2.9.4 COLLEGAMENTI DELLE CASSEFORME:

2.9.5 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLE CASSEFORME:

2.10 MANUFATTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE

3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1 DOSAGGIO DEGLI IMPASTI DEL CALCESTRUZZO:
3.1.1 DEPOSITO E MISURA:

3.1.2 ADDIZIONI CORRETTIVE:

3.1.3 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO (UNI 7163-72)

3.1.4 PREPARAZIONE ED IMPASTO:

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

52

52

52

52

52

53

53

53

53

53

53

53

53

54

54

54

54

54

54

54

54

55

55

55

55

55

56

56

56



3.2 PREPARAZIONE DEL GETTO:

3.3 FERRO DI ARMATURA:

3.3.1 GIUNZIONI:

3.3.2 BARRE PIEGATE:

3.3.3 COPRIFERRO ED INTERFERRO:

3.3.4 SUPPORTI

3.3.5 ARMATURA DI SOLETTE A TERRA O SU VESPAIO E DI FONDAZIONI

3.3.6 MORSETTI:
3.4 POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO:

3.4.1 TEMPERATURA DI GETTO:

3.4.2 GETTO DELLE FONDAZIONI CONTRO TERRA:

3.4.3 GETTO MEDIANTE SCIVOLO O NASTRO TRASPORTATORE:
3.4.4 GETTO MEDIANTE POMPE MECCANICHE:

3.4.5 COSTIPAMENTO:

3.4.6 CASSEFORME:

3.5 SOLETTE A TERRA:

3.5.1 CALCESTRUZZO:

3.6 RIFINITURA DELLE SUPERFICI DI CALCESTRUZZO:

3.6.1 FINITURA GREZZA:

3.6.2 FINITURA LISCIA:

3.6.3 FINITURA DEI SOLAI E DELLE SOLETTE IN CALCESTRUZZO:
3.7 STAGIONATURA DEL CALCESTRUZZO:

3.7.1 STAGIONATURA CON ACQUA:

3.7.2 STAGIONATURA CON CARTA IMPERMEABILE:

3.7.3 STAGIONATURA CON FOGLI DI POLIETILENE O JUTA

3.7.4 COMPOSTO LIQUIDO PER STAGIONATURA

3.8 GIUNTI DI COSTRUZIONE:

4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CALCESTRUZZO A FACCIA VISTA

4.1 CASSEFORME:
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